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Introduccidn

En respuesta a la alta generacion de desechos agricolas y de papel, se han implementado diferentes estrategias
para tratarlos. Una de ellas es la produccién de papel de fibra natural. “La produccion de papel ademas de mitigar uno
de los problemas que provocan las actividades agricolas, también es una alternativa de produccion para empresas o
comunidades, ya que genera beneficios socioecondmicos. Actualmente en el mercado, hay una alta oferta de este
producto. Sin embargo no hay una diversidad del producto en cuanto a colores”. [5]

Sin embargo, muchas de las empresas productoras de papel estdn haciendo uso de diferentes colorantes
sintéticos. [5] Esta nueva practica cambia la filosofia propuesta para el manejo de los desechos agricolas. Esto porque
al hacer uso de dichos colorantes sintéticos se generan diferentes productos peligrosos y dafiinos para el ambiente, y
no permite que el producto terminado se considere 100% natural.

Existen investigaciones para la busqueda de plantas que presenten propiedades tintéreas, con el fin de extraer
diferentes colorantes naturales para ser usados en el sector productor de papel. La ventaja de utilizar tintes naturales
es dejar de utilizar colorantes sintéticos lograndose asi una disminuciéon en contaminacién de aguas por desechos

toxicos.

El presente trabajo reune algunas de éstas investigaciones para la elaboracién de un modelo de transformacion,
el cuadl demandara insumos tales como desechos de papel, pinzote de banano y materiales organicos y los transformara
en papel de banano de diversos colores.

Por otra parte, se introduce al lector al concepto de componente de transformacién y la anidacion de éstos. Para
ello incluimos en forma resumida un modelo que transforma los desechos de tetrapack en un material conocido como
tectan, util para la fabricacion de tablas y muebles.

Finalmente, se realiza una simulacién y andlisis de la implementacién de los modelos de transformacion en la
Region Huetar Norte utilizando para ello el software Sistema para el Andlisis Espacial de Problemas(SAEP)-ODD-MEP-
FOD-SIRZEE'.

! Sistema de informacion geografico (GIS) creado por el SIRZEE del Tecnoldgico de Costa Rica con funcionalidades
extendidas creadas por el SIRZEE y UCR que permiten a usuarios analizar y simular la implementacién de
modelos de transformacion.


http://usi.earth.ac.cr/tierratropical/archivos-de-usuario/Edicion/22_v2.1-10_GutierrezDiaz.pdf
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Insumos demandados por el modelo

Insumos

Descripcidn

Desechos de
papel
Pinzote de banano

Plantas tintoreas

Mordientes de
origen natural

Agua

Periédicos, revistas, cartones, cajas, envases Tetra Pack entre otros.

El raquis o pinzote (el tallo del racimo de bananos) es un material rico en fibra (8% de su peso) y
se estima que cada afio la industria bananera en la zona Caribe genera alrededor de 111
millones de pinzotes (33 000 t de fibra) Actualmente un 15% del raquis producido es utilizado
para elaborar fibra para papel [1].

Se consideran plantas tintdreas, todas aquellas especies que contienen algunas concentraciones
de colorante en diferentes érganos, como raices, tallos, hojas, flores y semillas. Estos colorantes
son producidos directamente por la actividad fisiolégica de las plantas.[3]

Azul de mata hojas de Nance Dracaenas
Azul de mata es una hierba El nance, es un arbol con hojas | Plantas con hojas largas
arbustiva. Sus ramas son de color verde oscuro, lisas y y mas o menos
bifarias, pubescentes de color opacas en la cara superior, y pecioladas marcadas con
verde oscuro muy ramificadas. verde pdlido y fibrosas en la estrias, bandas o

cara inferior manchas de colores

verde en el fondo

La palabra mordiente viene del Latin mordere, que significa “morder, apresar, agarrar” (McRae,
1993). El término mordiente es aplicado a cualquier sustancia de origen natural o sintético que
sirve para fijar el colorante en la fibra.[3]

Se requiere agua limpia libre de contaminantes para que no distorsionen los colores en tintes.

Productos generados por el modelo

Imagenes Nombre Descripcion

Hojas de papel con fibra de Es un papel basado en pulpa de papel

pinzote de banano de diversos reciclable al cual se le adiciona un porcentaje

colores. de fibra de pinzote de banano (desecho de la
produccion de la fruta).



http://usi.earth.ac.cr/tierratropical/archivos-de-usuario/Edicion/65_Articulo%20Camacho.pdf
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GRAFICO DE COMPONENTES

Material de aglomerado:
Tectan

muebles, suelos, entre otros.

Es un material — aglomerado elaborado a
partir de envases para bebidas Tetra Pack. Sus
propiedades permiten la fabricacién de tablas,

Desechos de papel:
cartén, revistas,
perigdico, etc

Envases Tetra Brik —
Pinzote de banano 3

mordientes de
origen natural

plantas tintéreas

PROCESO DE TRANSFORMACION

Fabrica de papel,
hojas y otros
materiales

material Tectan

——0

hojas de papel
(diversos tipos)

—0

El términos macro, el modelo de transformacién puede ser visto como uno sélo que recibe los insumo y produce
hojas de papel (diversos colores) y el material tectan. No obstante, en la realidad esta transformacién puede llevarse a
cabo mediante la participacion de diversos actores sociales que van realizando sub-transformaciones.

Envases Tetra Brik 3

Desechos de papel: -

cartén, revistas, A
peridgdico, etc

T material TECFEH
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El grafico de componentes anterior sefiala este punto. El gran componente macro transformacion es
dividido en tres sub-componentes de transformacién. Los productos del primer componente “Productora de
tintes” son tomados como insumos en el segundo componente “Fabrica de papeles” para realizar la
transformacion final a los productos papeles de banano (diversos colores). (Para un mayor ejemplo de
subdivisién de componentes consultar el anexo 1).

De esta manera, nuestro modelo de transformacion realizara tres sub-tranformaciones. La primera es
para elaborar tintes de diversos colores. El segundo modela la construcciéon de los papeles de banano
(diversos colores) y el tercero el material de aglomerado tecan.

Sub-Transformacion 1: Componente de transformacion Productora de Tintes

Imdgenes Formula e Insumos Sub-Producto Generado

Agua (A): 500 mL (2 tazas) Tipo: Tinte
Hojas de azul de mata (H): 40 g Nombre: Tinte Azul pastel oscuro
(130 hojas) (36ml ver1) Descripcién: Tinte Azul pastel oscuro para

papel con pinzote de banano 10 % fibra.
Cantidad= 536m|

Densidad’= 1g/ml a 4C°

Dureza’= 1 mg/1 CaCO;
Combustibilidad= 0

Elasticidad’= 2000 MPa

Color= Azul pastel oscuro

Tiempo (T): 20 minutos
aproximadamente.
Tinte (F): tinte obtenido

Azul de Mata
(Justicia tinctorea) F =500A + 40H
Aproximacion en litros2

Férmula:

536F = 500A + 36H
Esto es, 536ml de tinte
equivalen a 500ml de agua mas
36ml de azul de mata.

Procedimiento

Se colocan las hojas y el agua en un recipiente con una capacidad mayor a 1 litro. Se coloca a fuego lento
hasta que alcance el punto de ebullicién, y dejar hervir por un lapso de 15 minutos. Transcurrido este
tiempo, el tinte se deja reposar por 5 minutos mas. En este tiempo se debe agitar, para que las hojas suelten
la sustancia colorante.

Una vez que el tinte esta preparado, se filtra el tinte para remover las hojas y se procede a teifiir el papel.
Para este fin, el tinte se coloca en un recipiente grande y luego se va introduciendo el papel de pinzote de
banano que se desea teiir. El papel ya teflido se coloca a secar en un lugar donde no le dé la luz solar
directamente.

2 EQUIVALENCIA HOJAS DE AZUL DE MATA A LITROS: Si 1Litro de agua pesa 1Kg = 1000 g (1g = 0,001 kg) y una hoja se compone de
90% H20 entonces 130 Hojas => 40gramos => 0,040kg => equivalen a 0,040 Litros =>40ml. Ahora (90%)*(40ml) = 36ml.

®La Densidad (p) del agua es otro estandar de referencia, relaciona unidades métricas de volumen (mililitros) con
unidades métricas de masa (gramos) a 4°C el agua tiene una densidad de 1g/ml [19]
4 Supuesto: Misma dureza del agua [20]

5 Supuesto: Misma elasticidad del agua [21]



http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://quimica.utn.edu.mx/contenido/temas/tema1/tema1.htm
http://www.textoscientificos.com/quimica/dureza-ablandamiento-agua
http://fluidos.eia.edu.co/fluidos/propiedades/elasticidad_liquidos.html

Agua(A): 750 mL (3 tazas) Tipo: Tinte

Hojas de Nance(H) 60 g (35 Nombre: Tinte Rosado

hojas) Descripcion: Tinte Rosado para papel con
Royal(R) 30 g (% de taza) pinzote de banano 10 % fibra.

Papel con pinzote de banano 10 ~ Cantidad= 804ml

% fibra Dureza’= 1 mg/1 CaCO,

Tiempo (T): 20 minutos Densidad= 1g/ml a 4C°

aproximadamente. Combustibilidad= 0

Tinte (F): tinte obtenido Elasticidad®= 2000 MPa

Color= Rosado
Nance F = 750A + 60H + 30R

(Byrsoninia crassifolia)

Aproximacién en litros®:
Formula:
804F = 750A + 54H

Esto es, 804ml de tinte se
producen con 750ml de agua vy
54ml de Nance.

Desechos generados =0

Procedimiento

Se colocan las hojas sin los tallitos en un recipiente con agua, el cual se deja hervir por 15 minutos.
Transcurrido este tiempo, el tinte se deja reposar unos 5 minutos. Cuando esté tibia el agua, se filtra para
quitarle las hojas y luego se le agrega lentamente el royal para que se pueda disolver de forma homogénea.
Cuando ya se tiene el tinte, se procede a tefir el papel, el cual ya se ha recortado en el tamafio deseado.
Para teiiir el papel, el tinte ya mordentado se coloca en un recipiente grande, en el cual se introduce el
papel. Para que la tincién quede uniforme, es indispensable que al papel se le dé vuelta, con el fin de que
ambas caras estén en contacto con el tinte. Es importante mencionar, que al tinte se le debe mover
constantemente, para que el royal se disuelva bien, y asi no se perjudique la calidad del papel tefiido. Una
vez tefiido completamente el papel, se debe colocar en un lugar fresco y cdmodo para que éste se seque.
Ademas, el lugar donde se debe colocar el papel durante el secado, no debe estar expuesto directamente a
la luz solar, para que no afecte el color.

® EQUIVALENCIA HOJAS DE NANCE A LITROS: Si 1Litro de agua pesa 1Kg = 1000 g (1g = 0,001 kg) y una hoja se compone de
90% H20 entonces 35 Hojas => 60gramos => 0,060kg => equivalen a 0,060 Litros =>60ml. Ahora (90%)*(60ml) = 54ml.
EQUIVALENCIA ROYAL A LITROS: Como el royal se compone aprox. 0% H20 entonces 30g Royal => 0%*(30ml) = Oml.

” Supuesto: Misma dureza del agua [20]
® Supuesto: Misma elasticidad del agua [21]



http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://www.textoscientificos.com/quimica/dureza-ablandamiento-agua
http://fluidos.eia.edu.co/fluidos/propiedades/elasticidad_liquidos.html

Agua (A): 500 mL (2 tazas) Tipo: Tinte
Hojas de marginata (H): 70 g (26 Nombre: Tinte verde claro

hojas) Descripcion: Tinte verde claro para papel con
*Precaucion al manipular pinzote de banano 10 % fibra.

Tiempo (T): 20 minutos Cantidad= 563ml

aproximadamente. Dureza™= 1 mg/1 CaCO;

Tinte (F): tinte obtenido Densidad= 1g/ml a 4C°

Combustibilidad= 0
Elasticidad'= 2000 MPa
F = 500A + 70H Color= Verde claro

Marginata
(Dracaena marginata)

Aproximacién en litros®:
Férmula:
563F = 500A + 63H

Desechos generados = 0

Procedimiento

En una licuadora, se colocan las hojas de la Marginata y el agua. Cuando las hojas se encuentren licuadas, y
hayan soltado la sustancia tintdrea, se procede a filtrar la mezcla y se deja reposar para no usar la espuma
producida en él. Una vez que se tenga listo el tinte, se procede a teiiir el papel en un recipiente grande,
dandole vuelta al papel, para que la tincidon sea uniforme. El tinte sobrante puede ser reutilizado en otro
papel; el agua con la espuma residual no debe ser reutilizada.

*Precaucion

El tinte que se obtiene de la Marginata, a algunas personas les provoca picazén en la piel, por lo que se
recomienda tomar las medidas necesarias, para evitar el contacto directo con el tinte (usar guantes o
pinzas). El papel ya tefido, se coloca a secar en un lugar donde el papel no pueda tener contacto directo con
la luz solar.

Fuente: Manual de tintes Tintes de Origen Natural para Papel * de la Universidad EARTH.

Sub-Transformacion 2: Componente de transformacion Fabrica de papel

Imagenes Férmula e Insumos Producto Final Generado

Papeles (P) de oficina, cartulinas, otros Tipo: Hojas de papel

de color blanco: 10 Kg Nombre: Hojas de papel con fibra de
Agua(A): 50 Litros pinzote de banano
Tinte(T):1L

Descripcion: Hojas de papel con fibra
de pinzote de banano 10 % fibra
Cantidad = 10Kg

Color= Verde claro, rosado y azul pastel

Pinzote de Banano(B): 1Kg
Desechos en produccion (D): 1Kg
Papel elaborado (F): 10Kg

° EQUIVALENCIA HOJAS MARGARITA: Si 1Litro de agua pesa 1Kg = 1000 g (1g = 0,001 kg) y una hoja se compone de 90%
H20 entonces 26 Hojas => 70gramos => 0,070kg => equivalen a 0,070 Litros =>70ml. Ahora (90%)*(70ml) = 63ml.

"% Supuesto: Misma dureza del agua [20]
" Supuesto: Misma elasticidad del agua [21]



http://usi.earth.ac.cr/tierratropical/archivos-de-usuario/Edicion/22_v2.1-10_GutierrezDiaz.pdf
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http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://www.textoscientificos.com/quimica/dureza-ablandamiento-agua
http://fluidos.eia.edu.co/fluidos/propiedades/elasticidad_liquidos.html

Recogida

Reconversion
en pulpa

Transporte

Tamizado

Limpieza

Pulpa limpia

Ooscuro

Aproximacion de produccion:

10F=10P + 1B -1D
Esto es, 10 kg de papel reciclado (F =
producto final) es 10kg de papeles
recolectados (P) mas 1Kg de pinzote
(B) menos 1Kg de desechos (D).
En este caso, a pesar de que tenemos
el agua como insumo, la formula de
produccidn no va a depender de ella.
éPor qué? Esto debido a que aunque
aumentemos significativamente el
agua en la produccion no nos
generara mas papel.
Por otro lado, se reduce la cantidad
de papel elaborado al tomar en
cuenta los desechos (D) del proceso
de produccidn en si mismo.

Recoleccién
Necesitamos varios papeles revistas, papel de embalaje, cartén de
huevos, papel de oficina, envases para bebidas (Tetra Pack ).

Clasificacion

Debemos separar y clasificar los diferentes tipos de papel, luego se puede
almacenar. Segun las propiedades y calidades del papel que queremos
elaborar vamos a requerir cierto tipo de papel. Ademas, es necesario
eliminar componentes de suciedad, alimentos y otros materiales que no
son papel.

Reconversion en Pulpa y Tamizado

Los desechos de papel se vierten en una gran cuba llamada desintegrador
(pulper). En su interior, el agua disgrega el material en pequenas tiras de
celulosa, que son las fibras vegetales que componen el papel. La pasta
resultante, denominada pulpa, pasa a la fase de tamizado, donde la
mezcla acuosa discurre a través de una serie de depuradoras destinadas a
separar cualquier otro contaminante.

Mezcla con pinzote de banano

Se bate la mezcla de la pasta hasta convertirla en el material de partida
para elaborar el papel. Utilizando grandes batidoras, se disgregan la
celulosa en tiras finas e individuales. Se mezcla con pinzote de banano
para generar el papel de banano (para otros tipos de papel no es
necesario este paso) y se va reduciendo el agua hasta formar una mazcla.
Los residuos como grapas y otros materiales se llevan para su




reclasificacion. La pulpa puede ser almacenada en un congelador(si se
desea).[ *]

Formar la hoja y secado

Una vez hecha la pulpa, se vierte en un recipiente con agua se agita
e Rodillos suavemente para repartir toda la pulpa sobre una tela o malla. La tela de
tela de malla S nelks papel todavia tiene un alto contenido de agua. La seccién de prensas
reduce el contenido en agua del 80% al 50%, cuando los rodillos-prensa
aplican presion a la tela, agua que se absorbe en los rodillos-fieltro (o

¢ 8 0 6 8 b 8

Fuente: [*]

fieltros). Un rodillo-fieltro se fabrica con un recubrimiento de un
determinado gramaje y tiene una junta de unidn en diagonal. Los rodillos-
fieltro hacen pasar la tela a través de los puntos de contacto de los
rodillos-prensa (en realidad se trata de una linea a lo largo del cilindro
llamado press-nip o roll-nip) [’]

Teiiido del papel

: : El tinte se coloca en un recipiente grande y luego se va introduciendo el
U u papel de pinzote de banano que se desea teifiir. El papel ya tefido se
w .9 coloca a secar en un lugar donde no le dé la luz solar directamente.
Recomendaciones:

\) : eUtilizar algun mordiente del mismo color, para evitar que se modifiquen
J los tonos de los tintes.

— e Usar instrumentales limpios para realizar el tefido.

¢ Antes de tefiir el papel se debe mojar, para que la tincidn sea uniforme.
¢ Es importante que en el proceso de tincion, al papel se le dé vuelta,

para que el tinte se adhiera a ambas caras del papel.

Teorias de sustento

Para producir 1000 kg. de papel de primera calidad se requieren 2385 kg. de materia prima, 440000 litros
de agua y 7600 kws de energia. Para producir papel de calidad media los numeros disminuyen
notablemente, en la cual se utilizan 1710 kg. de materia, 280000 | de agua y 4750 kws de energia. Para
hacer papel reciclado sélo se utilizan papeles de descarte, 1800 | de agua y 2750 de energia

Fuente: [°]

Mas detalles de informacion:

El papel debe ser clasificado y Iimpiadoﬂ].

Ingreso marginal por papel [°].

El proceso del reciclado de papel [il
El blanqueo de la pulpa ]il
Triturado o desfibrado [El

. 11
Blanqueo con oxigeno [].
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Sub-Transformacion 3: Componente de transformacién Fabrica de aglomerado tectan

Imagenes

Férmula e Insumos Sub-Producto Generado

Procedimiento

Envases (E) de bebidas Tetra Pack= 1t Tipo: Material de aglomerado
Material elaborado Tectan (F)=0.9t  Nombre: Tectan
Desechos de la transformacion (D) = Descripcién: Material de aglomerado

0.1t Tectan
Cantidad = 0.9t
Formula: Densidad= 800-900 Kg/ms
0.9F=1E-0.1D Combustibilidad= 0

Es decir, 0.9 toneladas de material Elasticidad = 1 050
Tectan (F) es igual a 1 t de cartones Color=café

Tetra Pack (E) menos los desechos Resistencia al impacto: Muy buena
(D) Mecanizado: cortar, clavar Muy bueno [1_21

2 Deseh'rd;d_o
N

3 Tritu ra d

Se calcula que por cada tonelada

de Tetra pak reciclado y

4 Formacion de 5 Caleno'ef;r'niento_” 6 Enfriamiento convertido en tectan podemos

-la plancha. en prensa

7 Plancha de
aglomerado.’

en prensaJd
prensey K

ahorrar 1.500 kilos de madera de
bosque. [13]

10 Producto final:
Una ventaja es que no precisa

incorporar ningun producto
toxico como el pegamento

Tectan®: no precisa colas, el polietileno actia de aglomerante:

Este material queda compuesto
por un 75% de carton, un 20% de

Sin formaldeidos. Termoformable. Impermeable. Retardada el fuego. pléStiCO y un 5% de aluminio |13|

1. Los cartones triturados se lavan, se secan y se extienden en una capa del
espesor deseado. Después se ponen en una prensa y se calientan a unos 1702 C.
El calor funde el contenido de polietileno (PE) que une la fibra densamente
comprimida y los fragmentos de aluminio en una matriz elastica.
2. La matriz resultante se enfria después rapidamente, formando un duro
aglomerado con una superficie brillante e impermeable.

3. El poIietiIeno14 es un agente de unién muy eficaz, de manera que no es
necesario afadir cola o productos quimicos como el formaldehido de urea que se
usa para mantener unidos los aglomerados y chapas convencionales de madera.

2 a férmula es una suposicion de simplificacion del proceso de transformacion de envases Tetra pack.

13 Supuesto: Misma elasticidad del agua [21]

g polietileno (PE) es quimicamente el polimero mas simple. Por su alta produccién es también el mas barato, siendo uno de los
plasticos mas comunes (ver Teorias de sustento).
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Teorias de Sustento

Los cartones para bebidas deben su eficacia a su fabricacion en capas (laminado). Cada capa es de un
material diferente y apropiado para una funcién concreta. Combinando capas que tengan soélo la cantidad
necesaria de cada material para satisfacer todas las funciones requeridas, el peso y el volumen del envase
en su conjunto se reducen al minimo, mientras que se garantiza la protecciéon del producto y la
funcionalidad y comodidad para los consumidores.

Cartdn (el material principal)

e Por término medio el 75-80% de wun carton para bebidas es carton (en peso).
e El cartdn que se usa en Espafia esta hecho con fibras provenientes de Finlandia y Suecia, fibras en su
mayoria largas para que sea resistente y rigido.

e Nuestros proveedores noérdicos de cartén tienen un gran historial en la minimizacion del impacto
ambiental de sus actividades de silvicultura y fabricacidon de papel. Un arbol de 1m3 proporciona pasta de
papel suficiente para fabricar 13.300 envases de litro.

Polietileno

e Por término medio, el polietileno representa el 15-20% del peso del cartéon para bebidas.
e El polietileno proporciona estanqueidad al contenido liquido y mantiene unidos los diferentes materiales
del envase.

e El uso de las capas mas finas posibles de polietileno (la capa exterior tiene sdlo 12
micras de espesor) minimiza el empleo de recursos.

Aluminio (sélo en los cartones para productos UHT/larga duracién)

e Cuando se usa, la hoja de aluminio sélo representa un maximo del 5% del peso del cartdn para bebidas.
e El envase aséptico (de larga duracion) necesita una barrera extremadamente eficaz contra el oxigeno. La
hoja de aluminio es una solucién muy practica para esta necesidad.

e La hoja de aluminio permite el almacenamiento seguro a temperatura ambiente de los productos
envasados y asi ahorra la energia que seria necesaria para su refrigeracion tanto en el transporte como en
el almacenamiento.

* | a hoja de aluminio es una excelente barrera a pesar de su delgadez. El espesor de la hoja se ha reducido
de 9 hasta 6,5 micras en los ultimos 15 anos.

Tintas
e Tetra pak usa tintas de base agua, con pigmentos organicos y sin metales pesados.

Fuente: http://www.cartonbebidas.com/
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La fabricacidon de distintos tipos de planchas de aglomerado para los mas diversos usos es la solucion
elegida mayoritariamente en paises asiaticos. Las ventajas de este aglomerado sobre los convencionales
son la resistencia a los elementos a causa de su impermeabilidad y el no precisar de colas para su
fabricacion (obviandose cualquier problema de formaldehidos), ya que es el polietileno que se encuentra
en los envases Tetra pak actla de aglomerante, al fundirse tras ser colocados los envases previamente
troceados en una prensa de calor.

Asi existen fabricas de un material llamado Yekpan en Turquia, que ha alcanzado, en sélo cuatro afios, una
cuota del 20% de reciclado respecto de los envases Tetra p consumidos alli y cuenta con una capacidad de
1.350 toneladas / afio.

Fuente: http://www.cartonbebidas.com/

Pulpa de celulosa

La pulpa de celulosa o pasta de celulosa es el material mas comun utilizado para la fabricaciéon de papel.
Las maderas utilizadas para este fin son conocidas como maderas pulpables, que generalmente son
maderas blandas como la picea, el pino, el abeto y el alerce, pero también maderas duras como el
eucaliptus y el abedul. Reciclaje de papel es el proceso de recuperacion de papel ya utilizado para
transformarlo en nuevos productos de papel.

Fuente: Wikipedia
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Simulacion y andlisis de la implementacion del modelo de transformacién en la Region Huetar Norte con el
SAEP-PitA.

Analisis 1. ¢Cuantos kildmetros pueden recorrer en forma eficiente la Municipalidad del Cantén de Guatuso

para recolectar desechos de papel en escuelas y colegios?
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Resumen Estadistico Descripcion

Nimero de escuelas y colegios La imagen anterior muestra un recorrido que la municipalidad

recorridos: 25 podria realizar para la recoleccién de papel en escuelas y colegios. El
total de kildmetros recorridos son 59 y se visitan 25 escuelas.

Total kildmetros = 59 km Puede notarse que ademads se utiliza la infraestructura vial para
realizar tal algoritmo.

Analisis 2 ¢Cual es la cantidad de papel reciclado la Municipalidad de Guatuso podria producir si cada
escuela aporta 100 kg de desechos de papel?

Respuesta final Desarrollo de la Respuesta

Se producen 5000 kg de papel Primero debemos buscar la cantidad de escuelas que el cantén de Guatuso

de banano. tiene. En el SAEP activamos la capa de Divisién Politica->Guatuso y también
Educacidon->Escuelas. Entonces, visualizaremos las escuelas y las contamos,
tal como se muestra en la siguiente pantalla:
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Si cada escuela aporta 100kg de desechos de papel y son 50 escuelas
tendriamos un total de 5000kg de desechos de papel. Ya que, segun la
féormula de transformacion del papel

10F=10P + 1B -1D

5000 kg de F (papel de banano) = 5000kg de P (papel desechado) + 500 kg
(pinzote banano) — 500 kg (desechos del proceso productivo)

En adicidn a las escuelas y colegios, podriamos incluir en nuestro analisis a
otros actores sociales tales como hoteles, centros de salud, agroindustria,
fincas de agricultura, casas de habitacion, entre otros.

Si deseamos hacer analisis por distrito entonces una férmula como la
siguiente nos muestra la cantidad de produccidén de papel reciclado de
banano podriamos tener si cada escuela en un distrito aporta 100kg de
desecho de papel:
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Nombre de la CantPapelReckDistrito

Formula:
—Insumos
Categoria Tema Formulas
Divisidn Pcliﬂg Distritos E| Seleccione ulz|
Descripcion de la
SubCategoria Caracteristicas .
Férmula
Cistritos E| Cantidad de E|
I Bxaminar_
— Proceso de Transformacion
1|z|3|a|s|6|7|a|alo|+|-|*|/]%]|<|Min{x¥)|Max(x¥)|(]|)
Distritos .Cantidad de escuelas * 100

El resultado seria:

Administracion de Metricas
Métrica Pert::nece ETq:'a“t)'o Ejecutar Cr:la:da Modificar Descripcion Elin *
Mostrando de 1 3 5 de 18 encontradas
—Resultade de la Ejecucién de la métrica: CantPapelRecXDistrito
Mostrar Buscar:
5 [«
entradas
Distrito Resultadoe de la métrica
1 Aguas Claras 300
& Aguas Zarcas 300
3 Bijagua 300
4 Buenavista 300
5 Buena Vista 300 L
TOTAL DE DISTRITOS 10800
Mostrando de 1 a 5 de 36 encontradas | p

La imagen anterior muestra el resultado de multiplicar la cantidad de
escuelas en un distrito por 100kg. Se muestran cinco distritos del cantén de

Guatuso.

Analisis 3 ¢Con todos los desechos de papel de la poblacidn del distrito de Buenavista del Caton Guatuso en
un afo cudnto papel reciclado se podria producir?

Respuesta final

Con los desechos de papel de

un ano del distrito de
Buenavista generariamos
54326 kg de papel de
banano.

Desarrollo de la Respuesta

Para responder a esta pregunta necesitamos saber el nimero de habitantes
del distrito de Buenavista y cuanto papel desechan en promedio.

En el SAEP podemos activar la capa de distritos y con la opcién <identificar>
encontramos la informacidon de este distrito tal como se muestra en la
siguiente imagen:
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Exportar como

oF oF ol

Se muestra que la poblacién es de 5452 habitantes. Ahora, para saber cuanto
papel desechan en promedio las personas podemos hacer uso de algin
estudio u otro modelo con el que contemos. Partiendo del supuesto que cada
persona genera diariamente un promedio de 1,1 kg de residuos sdlidos
ordinarios”y que el 58% esta constituido por materia organica’y que el
restante se determina segun la siguiente especificacién:

“Los materiales con mayor volumen en la composicion de los residuos sélidos
reciclables son el papel y cartén (59%), plastico (31%), metales (6%) y vidrio
(4%).”[22]. Entonces:

1. Poblacién del distrito Buenavista es 5452 habitantes.

2. Suponemos 1.1kg de residuos sélidos y lo multiplicamos por el 42%
(58% de orgdnicos y 42% restante) y luego por el 59% que
corresponden a desechos de papel:

1.1kg * 42% * 59% = 0,273 kg desechos de papel por persona por dia.
3. Ahora calculamos por afio y por toda la poblacién:

0,273 kg * 365 (dias) * 5452 (Poblacidon Buenavista) = 54326 kg de
desecho de papel en un aio.

4. Segun el analisis 2 por cada 5000 kg desechos de papel se pueden
producir 5000 kg de papel de banano. Por lo que con los desechos de
un afio del distrito de Buenavista generariamos 54326 kg de papel de
banano.

'° Basado en fuente [2]
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Analisis 4 ¢Cual es el distrito del Caton Guatuso que podria producir la mayor cantidad de papel de banano

reciclado?

Respuesta final
Quesada

Desarrollo de la Respuesta

En el SAEP podemos activar la capa Sociedad Distrital->Poblacion por distrito
2000 y luego hacer click en el botén “identificar” tal como lo sugiere la
siguiente imagen:

SR TEERE ¥
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@
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7/ Poblacién por Distrito
2000
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L

La imagen muestra el resultado de hacer click en un distrito en especifico; se

muestra que el distrito con la poblacién para el afio 2000 es Quesada con
36365 habitantes.

Debido a que la cantidad de produccion de papel depende de la cantidad de
desecho de papel, y como la cantidad de desecho de papel depende de la
cantidad de habitantes de una poblacién entonces el distrito donde podria
existir mayor produccion de papel de banano es Quesada.

18




Anexo 1.

Ampliacion del grafico de componentes del modelo de transformacion con la participaciéon de otros actores

sociales y empresas. Cada componente de transformacién toma insumos que son subproductos de otros componentes
de transformacion.

Paquetes de papel blanco muebles, pisos, etc

Fabrica de O
muebles
Desechos de papel: Otros papeles "
carton, revistas, clasificadas material Tectan
periddico, Centro de —O —
Envases Tetra Brik acapio O b,
etc

®

hojas de papel
(diversos tipos)
O Y Industria grafica

= y convertidora

Pinzote de banano 3 ‘ ‘

mqrd|entis dtla Tintes para papel
origen natura {diversos colores) otros J—

Productora O p
de tintes

®

cuadernos, tarjetas
de presentacidn, etc

Fabrica de
materiales

plantas tintéreas
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